Состав для  приготовления красок для кожи.

	ПВБ   B–08S
	3 ~ 4 %

	Нитроцеллюлоза
	8 ~ 12 %

	Пластификатор
	5 ~ 8 %

	н-бутилацетат
	50 ~ 60 %

	н-бутанол
	15 ~ 25 %


